.

( arcolesl’)

Made in Germany

Testtinten

zur Priifung der Oberflachenspannung/ Oberflachenenergie

arcolesl’

Test inl
Testtinte Encre Test
Test Ink

SINILLSTL
AINSWILIVHL HNOd
DNNTANVATEESK a1
JANILLS3L

ONNIONVHIEHOA Hna &

arcol

Testtinte
Test Ink Testt

% (QICORY) EncreTest  Tost

- ) Www.arcotest.info T
—-—M‘ I - -

Testtinten seit 1976



(arcolest’)

Made in Germany

Die Firma arcotest GmbH ist Hersteller von Testtinten zur
Messung der Oberfldchenspannung bzw. Oberfladchenenergie
auf vielen Kunststoff-, Glas-, Keramik- und Metalloberflachen.

Gegrlindet wurde die Firma im Jahre 2003 als eigenstandige
Firma, welche damals in die Firma arcotec GmbH integriert war.
Aus der Einzelfirma Fritz Bloss Industrievertretungen,
gegriindet 1976, entstand im Jahr 1980 die Firma arcotec
GmbH, Hersteller von Corona-, Plasma-, und Flamm-
Vorbehandlungsgeraten.

Um die Vorbehandlungsergebnisse optimal beurteilen zu
kénnen wurden hierzu die entwickelten Priftinten eingesetzt.
Diese Testtinten in blauer Einfarbung sind nach DIN 53364/ ISO
8296 hergestellt worden und sind heute entsprechend als giftig
zu kennzeichnen.

2 arcotest GmbH

Unter dem Anspruch des Marktes giftfreie Tinten zu liefern,
wurden ab 1980 Tintenmischungen hergestellt, welche diesen
Anspriichen entsprachen.

Wenn heute auch vielfach Tinten anderer Hersteller als ungiftig
bezeichnet werden, ist festzuhalten, dass damit eine
Gesundheitsunschaddlichkeit nicht ausgewiesen wird,
besonders wenn durch fehlende Kennzeichnung dies
angenommen werden konnte.

Als Neuheit wurde im Jahr 2020 die nicht
gesundheitsschddliche Testtinte arcotest® ORGANIC/BIO
entwickelt, zu erkennen an der griinen Einfarbung der Tinte,
sowie an dem griinen Produktkdrper.

Heute hat die Firma arcotest GmbH in Fachkreisen und vielen
Schichten der Industrie einen sehr hohen Bekanntheitsgrad,
flir Produkte zu der Ermittlung von Oberflachenspannung /
Oberflachenenergie mit Hilfe von Testtinten.
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Partiell benetzend Keine Benetzung

Benetzung

Mit Testtinten kann die Oberflachenenergie (OFE) / Oberflachenspannung (OFS)
von Festkorpern aus Kunststoff - Glas - Keramik — Metall ermittelt werden.

Damit soll besonders auch die Haftmoglichkeit der Oberflachen fiir Bedruckung -Verklebung -

Lackierung anhand des Benetzungsbildes bestimmt werden.

Die Bestimmung der OFS erfolgt durch Auftragen der Testtin-
ten auf die zu bewertenden Oberflachen als Strich von wenigen
Zentimetern Lange und Beobachtung des Verhaltens des Tinten-
strichs. Zieht sich der Strich innerhalb 2 oder 4 Sekunden - je
nach Tintenspezifikation - zusammen, ist die OFS der Priifflache
niedriger als die der Testtinte. Umgekehrt wiirde das Auseinan-
derflielRen der Strichmarke zeigen, dass die OFS der aufgetrage-
nen Tinte niedriger ist als die der Oberflache.

Bleibt der Strich innerhalb der Beobachtungszeit unverandert
stehen, ist der Wert der OFS genau erreicht oder etwas hoher.
Fiir alle Messungen, ob auf Metall oder Kunststoff oder ande-
ren Werkstoffen, kdnnen dieselben Tinten eingesetzt werden.
Sie sind gleichermalen flir den Produktionseinsatz wie fiir das
Labor anwendbar.

Kontaktwinkelmessgerite als Alternative werden zumeist nur
im Laborbereich eingesetzt, da die Messungen zeitaufwendig
sind und eine Fachkraft fiir die Bedienung erfordern.
Testtinten sind Gemische chemischer Substanzen,

die abgestuft eingestellt werden kdnnen und damit einen
groflen Erfassungsbereich, also 18 bis 105 mN/m (Dyn/cm),
zur Beurteilung der Oberfldchen besitzen.

Um ein einfaches Beispiel zu verwenden, gibt es wasser-
abweisende Oberflachen ( Perlenbildung ) und solche,

die das Wasser (73 mN/m) annehmen und spreiten lassen
und es gibt alle Zustédnde dazwischen, wobei gute Haftwerte
oberhalb 38 mN/m zu erwarten sind, je nach Eigenschaften

von Druckfarbe, Klebstoff oder Lack.

Gute Benetzung

Im Metallbereich werden die Oberflachen, je nach Herstellungs-
verfahren, mehr oder weniger mit Ol verschmutzt sein, was
Reinigungsvorgédnge erforderlich macht, deren Ergebnis schnell
und genau ermittelt werden muss, wobei auch zu beachten ist,
dass diese Verschmutzungen nicht immer gleichméRig liber
die Oberfldchen verteilt vorliegen.

Kunststoffe, ob als Folien hergestellt oder im Spritzguss als
Formteile, haben zumeist keine verschmutzten Oberflachen.

Je nach Werkstoff, besonders Polyolefine, werden sie zur Be-
druckung, Lackierung, Verklebung, physikalisch oder chemisch
behandelt, um die OFS auf die erforderlichen Werte zu bringen.
Die Testtinten werden in Flaschen ab 10 Milliliter oder in Stift-
form geliefert und sind ab Lager vorhanden.

Kundenfragen werden in einer anwendungstechnischen Abtei-
lung kurzfristig beantwortet, wie auch Musteruntersuchungen
moglich sind.

Die Haltbarkeit der Testtinten unterliegt keinen besonderen
Bedingungen. Sie wird generell mit 6 Monaten angenommen.
Die Verwendbarkeit wird im Allgemeinen nur durch Verschmut-
zungen, die von den Oberflachen abgetragen werden kdnnen,
begrenzt, wobei mit Einmal-Wattestédbchen dieser Einfluss wei-
testgehend ausgeschlossen werden kann.

'.'.'.'-.._'.-'r_,‘__n. TR S '
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Oberflachenenergie (OFE) [ Oberflaichenspannung (OFS)
mit Testtinten prifen

Allgemeine Informationen

Jeder Feststoff hat im sauberen Zustand eine spezifische Oberfldchenenergie / Oberflachenspannung, die Giber
die Lagerzeit abnehmen kann. Die Oberflédchenenergie spielt bei vielen technischen Prozessen wie Verkleben,
Lackieren, Bedrucken eine bedeutende Rolle und ist bestimmend fiir die adhéasive Haftung und die Benetzung.
Die Oberfléachenenergie wird in mN/m und Dyne/cm angegeben. Diese wird mit Testtinten nach DIN 53364/

ISO 8296 oder anderen Zusammensetzungen dargestellt. Im Vergleich zu Flussigkeiten kann

die Oberfléachenenergie eines Feststoffes nur indirekt durch den Kontaktwinkel bestimmt werden.

Dabei wird eine Testfllssigkeit mit bestimmter Oberfladchenenergie auf den Feststoff aufgetragen.

Anwendungen der Testtinten/-stifte

Metalle: Kunststoffe:
Beurteilung der Sauberkeit der Oberflachen. Ermittlung der Aktivierungsenergie flr weitere Bearbeitung
Beurteilung der Verwendbarkeit von Reinigungsfliissigkeiten. (z.B. beim Bedrucken, Verkleben, Lackieren, Benetzen)

Metall/ Kunststoffe/ Keramik....etc

Verunreinigungen Ole, Staub, Antistatika, Gleitmittel, Trennmittel,
auf der Oberflache Fingerabdriicke

Reinigung | Behandlung Kunststoffe: mit Wasser / Losemittel / Vorbehandlung
der Oberfliache Metalle: Corona-/ Plasma-/ physikalische Vorbehandlung
(Hier ist eine Grobreinigung der Oberflache vorausgesetzt)

OFE | OFS Metalle: 25-35 mN/m
(unbehandelte Oberflache) Kunststoffe: < 38 mN/m oder héher

OFE |OFS Ab 38 mN/m (Mindestwert fiir die Sauberkeit)
(behandelte Oberfliche) Ab 44 mN/m (Sollwert fiir die Weiterbearbeitung)
Die nattirliche OFE der Metalle (>100 mN/m)

kann alleine durch Reinigen nicht erreicht werden,
wegen der Oxidschichtbildung an der Luft.
Optimale Reinigung mit arcotestCLEANER.

arcotest GmbH
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Anwendung Made in Germany

unbehandelte Oberfliche behandelte Oberfliache
verschmutzte Oberflache saubere Oberflache
schlechte Benetzung gute Benetzung

De - -

Benutzung der arcotest® Wattestdbchen ist bei Metallen immer zu empfehlen.
Nach jedem Auftragen sind neue Wattestdbchen zu benutzten.

arcotest GmbH 5
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Messen der Oberflachenenergie (OFE)
von Festkorpern mit Testtinte/-stiften

Messmittel

Messtemperatur
von Umgebung
und Festkorper

Zustand des
zu priifenden
Festkorpers

Anwendung |
Auftrag

Beobachtungszeit
(nach Auftragen der
Tinte)

Ergebnis

Haltbarkeit

Verwendbarkeit

arcotest GmbH

Anwendung

Tinte/Stifte

arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m, (nicht giftig, nicht

gesundheitschadlich, Kennzeichnungsfrei nach
Gefahrstoff-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
arcotest® PINK: 22-60 mN/m, (nicht giftig)

arcotest® BLAU: 18-105 mN/m, (giftig 24-57 mN/m)

nach DIN ISO 8296 und ASTM D 2578-99a

20°C +/- 3°C

Oberflachen sollten nicht mehr mit bloRen
Handen berlhrt werden.

Tinte: Mit Pinsel oder Wattestédbchen in die
Testtinte eintauchen und am Flaschenhals
abstreifen.

Tinte/Stifte: mit geringen Druck ca. 40 mm ohne
die Tintenspur vorangegangener Auftrage zu
beriihren auftragen. Der Tintenstrich sollte als
gleichméRiger, durchgehender Strich aufgetragen
werden.

Bei stark verschmutzten/ verélten Oberflachen
nur einmal arcotest® Wattestabchen benutzen.

arcotest® ORGANIC: 30 bis 46 mN/m 2 Sek.
arcotest® BLAU: 18 bis 105 mN/m 2 Sek.
arcotest® PINK: 22 bis 26 mN/m 2 Sek.
28 bis 44 mN/m 4 Sek.
45 bis 60 mN/m 2 Sek.

1. Homogener, gleichmaRiger Strich
2. Tropfenbildung, (schlechte/keine Benetzung)

3. Spreiten der Tinte

6 Monate nach Offnen
der Tinte/Stifte.

Diese hangt vom Gebrauch der Tinte ab.

Bei Riickiibertragung von Verschmutzung in die Flaschen

weitere Informationen

Mit unterschiedlichen Messungen (Tinten/Stifte/
Wattestdbchen) oder Testtintenserien ermittelte Werte
sind nicht miteinander genau genug vergleichbar.
Bitte nur mit einer Art (Farbe) von Tinte durchfiihren!

Eine Temperaturabweichung von +/- 10°C ergibt eine
Anderung der OFS von -/+ ImN/m.

Fingerabdriicke konnen die Oberflachenspannung verringern.

(Handschuhe tragen)

Die Benutzung der arcotest® Wattestabchen ist bei
ungereinigten Metallen vorzunehmen. Handelsubliche
Wattestabchen sind nicht geeignet, sie enthalten
Kosmetikole.

Bei Gebrauch der Wattestabchen ist, ahnlich wie bei
Pinselauftrag aus den Fldschchen, darauf zu achten,
dass die Auftragsmenge gleichmaRig erfolgt, also nicht
zu dick, weil sonst geringe Anzeigeunterschiede
auftreten (dicke Auftragsmengen kénnen einen etwas
hoheren (1 mN/m ) Wert anzeigen als geringere).

Ziehen sich die Rander des Pinsel-/Wattestabchen-
oder Stift Auftrages innerhalb von 2 oder 4 Sekunden
je nach Tintenspezifikation zusammen, die Messung
mit dem néchstniedrigen Wert wiederholen.
Verlaufen die Rander nach aulen, die Messung mit
dem nachsthoheren Wert wiederholen.

Die Oberflachenspannung ist erreicht, wenn der Strich
gerade 2 Sekunden oder 4 Sekunden je, nach
Tintenspezifikation, stehen bleibt.

1. Die Oberflachenspannung hat den Einstellwert auf
der Flasche erreicht oder ist etwas hoher.

2. Nicht sauber, Reinigung wiederholen oder vorbehandeln.
Oberflachenspannung niedriger als der Wert der Tinte.

3. Oberflachenspannung hoher als der Wert der Tinte

Einzelne Komponenten der Testtinten dampfen
unterschiedlich stark aus.
Flaschen und Stifte nach Gebrauch fest verschliefRen.

oder Marker ist zu priifen, ob die Messwerte verandert werden.



Oberflachenspannung (OFS) von Festkorpern

Werden Oberfldchen auf Ihre Oberflachenspannung gepriift, so kénnen

sich diese Werte immer wieder veréndern, in Richtung niedrigerer
Werte. Daflir gibt es verschiedene EinflussgrofRen, wobei gerade im

Kunststoffbereich immer eine Verringerung der Oberflachenspannung

auftritt, wenn die Oberflachen aktiviert wurden. Der Zeitablauf der
Veranderung hdngt von verschiedenen Faktoren ab, wobei sich die

Anderungen im Allgemeinen (iber Tage bis einige Wochen hinziehen

kénnen.

EinflussgroRen sind:

« Der chemische Aufbau des Werkstoffes
« Dauer einer Lagerzeit, wenn die Werkstoffe liegen,
ob ungereinigt, gereinigt oder aktiviert

Es sollten immer die Werte der Oberflédchenspannung vor der
Weiterverarbeitung beim Kunden gepriift und mit den Werten
verglichen werden, die der Hersteller der Ware vor einem Versand

gemessen hat.

Es gibt die Moglichkeit Oberflachenspannungswerte wieder

anzuheben, wobei die physikalischen Methoden - Corona - Flamme -

Plasma eingesetzt werden kdnnen. Eine Wiederholung des

Reinigungsprozesses mit Waschen und Trocknen ist wenig sinnvoll,
noch dazu, wenn die physikalischen Behandlungsmethoden die
Méglichkeit einer erheblichen Steigerung der Oberfléchenspannung -
Werte bieten, was im wiederholten Waschvorgang kaum gelingt.

» Temperaturverdnderungen wahrend der Lagerung
+ Verschmutzungsmaglichkeiten wahrend der Lagerung
+ Oxydation bei Metalloberflachen lber die Zeit

+ Transportbedingungen des Werkstoffes vom Hersteller zum Kunden

Werkstoffe Richtwerte der natiirlichen Oberflichenspannung

Stoffe Abkiirzung mN/m bei 20 °C
Kunstoffe

Polyathylen PE 32
Polypropylen PP 30
e e e %
Polyvinylchloried PVC 40
Polystyrol PS 38
Polyurethan PUR 37
Polyethylenterephthalat PET 44
Polybutadien PU 45
Polytetrafluorethylen PTFE 21
Polyacrylnitril PAN 46
Polyetherusulfone PES 47
Polycarbonat PC 42
Phenol-Formaldehyd-Harz PF 42
Silikon 22
Epoxidharze 45
Alufolie 41
Glas 73
Stahl 43-46
Richtwert der Oberfléchenspanm{ng fir die Sauberkeit Ab 38
d. Werkstoffe (Metall, Glas, Keramik,etc.)

arcotest GmbH 7
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Bei den Testtinten arcotest® ORGANIC handelt es sich um Testfllssigkeiten
definierter Oberflachenspannung, die griin eingefarbt sind. Sie wurden
entwickelt, um ungiftige und kennzeichnungsfreie Tinten anbieten zu kénnen.
Die Anwendung und Handhabung von arcotest® ORGANIC ist an DIN 53364 bzw.
ISO 8296 angelehnt. Testtinten ORGANIC sind Kennzeichnungsfrei nach
Gefahrstoff-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Die Testtinten arcotest® ORGANIC sind in Flaschen oder in Stift-Form

von 30 bis 46 mN/m (Dyne/cm) lieferbar.

‘arcotest —
Testtinte
Test Ink
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Teststifte ORGANIC

Von 30 bis 46 mN/m

Genauigkeit +/- 1,0 mN/m
Beobachtungszeit: 2 Sek.

Einfache Handhabung

Erhaltlich in 4er, 6er und 8er Satzen

oder als Einzelstifte Inhalt 5 ml
5mm

30-46 mN/m

Teststifte ORGANIC Jumbo

Von 30 bis 46 mN/m

Genauigkeit +/- 1,0 mN/m
Beobachtungszeit: 2 Sek.
Stiftstarke 15 mm

Optimal fiir grofbe Flachen
Erhaltlich in 4er, 6er und 8er Satzen
oder als Einzelstifte Inhalt 17 ml

Testtinten ORGANIC

in Flaschen

Von 30 bis 46 mN/m
Genauigkeit +/- 0,5 mN/m

Beobachtungszeit: 2 Sek.
Erhéltlich in 10, 100 und 250 ml Flaschen
oder in Sdtzen je 7 x 10 ml

arcoles! - arcoles - arcoles’ Harcoles! |
r Teosttints | Testtinte

arcotest GmbH 9
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Bei den Testtinten PINK handelt es sich um Testfliissigkeiten definierter
Oberflachenspannung, die pink eingefarbt sind. Sie wurden speziell entwickelt,
um ungiftige Testtinten anbieten zu kénnen.

Diese Testtinten PINK konnen als Ersatz flir die Testtinten BLAU eingesetzt
werden, da die Anwendung und Handhabung an die DIN 53364 bzw. ISO 8296

angelehnt ist.

Die Testtinten PINK sind in Flaschen oder in Stiftform lieferbar.
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Teststifte PINK

« Von 22 bis 60 mN/m
« Genauigkeit +/-1,0 MN/m
+ Beobachtungszeit:
22 bis 26 mN/m: 2 Sek.
28 bis 44 mN/m: 4 Sek.
45 bis 60 mN/m: 2 Sek.
+ Einfache Handhabung 5mm
« Erhaltlich in 4er, 6er und 8er Satzen

oder als Einzelstifte Inhalt 5 ml

Teststifte PINK Jumbo

« Von 30 bis 50 mN/m

» Genauigkeit +/- 1,0 mN/m

+ Beobachtungszeit:
30 bis 44 mN/m: 4 Sek.
46 bis 50 mN/m: 2 Sek.

« Stiftstarke 15 mm

« Optimal fiir grof3e Flachen

« Erhaltlich in 4er, 6er und 8er Satzen
oder als Einzelstifte Inhalt 17 ml

15 mm

Testtinten PINK
in Flaschen

« Von 22 bis 60 mN/m

Genauigkeit +/- 0,5 mN/m

Beobachtungszeit:

22 bis 26 mN/m 2 Sek.

28 bis 44 mN/m 4 Sek.

45 bis 60 mN/m 2 Sek.

« Erhéltlich in 10, 100 und 250 ml Flaschen
oder in Satzen je 7 x 10 ml

« 36
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30-50 mN/m

22 - 60 mN/m
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Made in Germany
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Testtinten BLAU

Bei den Testtinten BLAU handelt es sich um Fliissigkeiten (nach ISO 8296,
entspricht DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768) definierter Oberflachenspannung,
die blau eingefarbt sind.

Die Oberflachenspannung des zu priifenden Materials ermittelt man durch
einfaches Aufstreichen der Testtinten. Sie sind in einem Bereich von 18,4 bis 105
mN/m Oberflachenspannung erhaltlich.

In Flaschen oder in Stiftform (28 bis 72 mN/m) lieferbar.

Farblos: 18, 76, 84, 90 und 105 mN/m.

Giftig von 24 bis 57 mN/m.

Testtinte
Test Ink
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Teststifte BLAU

« Sind von 28 bis 60 mN/m in ler Schritten und
von 62 bis 72 mN/m in 2er Schritten verflighar

+ Genauigkeit +/- 1,0 mN/m

+ Beobachtungszeit: 2 Sek.

+ Einfache Handhabung

+ Kein Verschitten moglich

« Erhéltlich in 4er, 6er und 8er Satzen
oder als Einzelstifte Inhalt 5 ml

5mm

28 - 72 mN/m

Testtinten BLAU in Flaschen

» Von 18 bis 105 mN/m

» Genauigkeit +/- 0,5 mN/m

« Beobachtungszeit: 2 Sek.

« Erhaltlich in 10,100 und 250 ml Flaschen
oder in Satzen je 7 x 10 ml

Testtinte TK - orcolesl orcolest - o qiest’;
Test Ink ;'::"I":: Testtinte | Testtinte oo arcotest’
Iy Te o b
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Made in Germany

QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°

Mit dem QUICKTEST 38® und dem RAPIDTEST 38° ldsst sich feststellen, wie weit die Vorbehandlung
von Polyolefinen (Polypropylen, Polyethylen, Polybutylen) einen Effekt gezeigt hat. Die in dem Stift
enthaltene Flussigkeit bleibt bei einem Wert der Oberflachenspannung von 38mN/m oder groRer als
durchgangiger Strich stehen, darunter perlt sie ab. Der mit QUICKTEST 38® oder RAPIDTEST 38®

aufgetragener Strich trocknet in Sekundenschnelle an, er braucht nicht mehr abgewischt werden.

* Gute Ablesbarkeit durch
auffillige rote Farbung

o Nicht giftig fiir Wasserorganismen
o Verursacht keine Augenschidden

@

* Nicht gesundheitsschidlich

oNLVIUL YNOWOO WO 8
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» Bessere Farbdarstellung
e Linienstirke 15 mm

| « Optimal zur Priifung groBer
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L
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H
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15 mm@

VORTEILE: ACHTUNG:

« Extrem leichte Handhabbarkeit Die Testflussigkeit von QUICKTEST 38® und RAPIDTEST 38°®
« Ideal fiir schnelle Stichproben auf Polyolefinen ist [0semittelhaltig. Losemittelempfindliche Materialien

« Kein Abwischen nétig (u.a. PS) konnen dadurch angegriffen werden, was zu

. Dauerhafte Anzeige des Testergebnisses Fehlinterpretationen der Anzeige fiihren kann!

+ Archivierung des Testergebnisses

14 arcotest GmbH




arcotestCLEANER

ist ein Losemittel auf Basis von Ethylalkohol. Es dient dazu, die Sauberkeit auf
verschiedenen Oberfldchen wie Metallen, Glas und Kunststoffoberfldchen zu

verbessern. Durch den arcotestCLEANER konnen gepriifte Teile, durch das ’
Abwischen der Testtinte wiederverwendet werden. Da Oberfladchen immer ‘

e
o

-
‘arcolesl

Made in Germany

unterschiedlich sind, sollte vor jeder Anwendung zunachst eine

Eignungspriifung durchgefiihrt werden.

+ bessere Sauberkeit durch Oberflachenreinigung
« Losungsmittelsystem auf Basis von Ethylalkohol
« kein stérender Geruch arcotestCLEANER
« trocknet sehr schnell

« kann in einem Schritt reinigen und eventuell die Haftstarke erhéhen %
« einfache Reinigung der aufgebrachten Testtinten B

« erhaltlich in 250 ml Aluminiumflaschen

REOm

Wattestabchen

Zum Auftragen von Testtinte

gepriift, 100 Stlick, 15cm lang

+ geeignet flir Einmalgebrauch bei verschmutzter Oberflache
« optimal fiir die Handhabung aus 250 ml Glasflaschen

Testlicht

Zu verwenden bei geringem Kontrast
zwischen Messflache und Testtinte.
z.B. dunkler Kunststoff / dunkle Tinte.

arcotest GmbH 15
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Fiir Transport und Lagerung der
Testtintenflaschen.

Ideal zum Abstellen der Flaschen
wahrend der Verwendung.

Bei der Herstellung unserer griinen Koffer wurde
vollstandig auf die Verwendung von Erdol verzichtet.
Er besteht zu 93% aus nachwachsenden Rohstoffen
wie Glucose, natiirlichen Wachsen, Mineralien, sowie
naturlichen Fasern.

Der Koffer ist vollstandig recyclebar.

Transportkoffer

Transportkoffer, gro
Flir 24 Testtinten
Flaschen a 10 ml

arcotest GmbH

Transportkoffer, klein
Fuir 7 Testtinten Flaschen a 10 ml
Einlegefach fiir Wattestabchen

Transportkoffer, klein

Flr 7 Testtinten Flaschen a 10 ml
Einlegefach fiir Teststifte oder
Wattestabchen



arcotest® ORGANIC
Koffer-SET 8 teilig

Koffer Inhalt:
« ORGANIC Satz 32-44 mN/m ohne Pinsel
« Wattestédbchen

arcotest® PINK
Koffer-SET 9 teilig

Koffer Inhalt:

« PINK Satz A 32 - 44 mN/m ohne Pinsel
« arcotestCLEANER 250 ml

« Wattestéabchen

arcotest® BLAU
Koffer-SET 9 teilig

Koffer Inhalt:

« BLAU Satz A 28 - 56 mN/m ohne Pinsel
« arcotestCLEANER 250 ml

« Wattestdbchen

arcotest® Plasma Set

Das arcotest® Plasma Set enthalt das Plasma-Handgerdt
piezobrush® PZ3 fiir die manuelle
Oberfldchenbehandlung mit Atmospharendruckplasma
und einen arcotest® OFFENER 4er-Satz bestehend aus

4 Teststiften a 5 ml Ihrer Wahl.
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Made in Germany

ProduktUbersicht

Testtinten ORGANIC in Flaschen

von 30 bis 46 mN/m // Genauigkeit + 0,5 mN/m // ohne Pinsel // nicht kennzeichnungspflichtig

STANDARD Satz

323436 38 40 42 44 mN/m
7 Glasflaschen a 10 ml
Art.Nr. 40.20000.4 ohne Pinsel

10 ml

30 bis 46 mN/m

In Standard und Sondereinstellung
Art.Nr. 40.201XX.4 ohne Pinsel

Teststifte ORGANIC

v

Ter¥

et
e

- =

it

OFFENER Satz

30 bis 46 mN/m

7 Glasflaschen a 10 ml Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.20001.4 ohne Pinsel

li-ﬁffi

100 ml

30 bis 46 mN/m

In Standard und Sondereinstellung
Art.Nr. 40.202XX.0

Art.Nr. 40.202XX.0 (SE)

PET 10 ml
30 bis 46 mN/m
Kunststoffflasche fiir den Lebensmittelbereich
Art.Nr. 40.204XX.4 ohne Pinsel

250 ml

30 bis 46 mN/m

In Standard und Sondereinstellung
Art.Nr. 40.203XX.0

Art.Nr. 40.203XX.0 (SE)

von 30 bis 46 mN/m // Genauigkeit + 1,0 mN/m // nicht kennzeichnungspflichtig

STANDARD 8er Satz OFFENER 8er Satz
3032343638404244mN/m 30 bis 46 mN/m
8 Teststifte 8 Teststifte hrer Wahl

Art.Nr. 40.25000.0 Art.Nr. 40.25001.0

Teststifte ORGANIC Jumbo

STANDARD 8er Satz OFFENER 8er Satz
3032343638404244mN/m 30 bis 46 mN/m
8 Teststifte 8 Teststifte Ihrer Wahl

Art.Nr. 40.26000.0 Art.Nr. 40.26001.0

18 arcotest GmbH

OFFENER 4er Satz

30 bis 46 mN/m
4 Teststifte Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.25003.0

TESTSTIFT

30 bis 46 mN/m
Standard und Sondereinstellung
Art.Nr. 40.251XX.0

OFFENER 6er Satz

30 bis 46 mN/m
6 Teststifte Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.25002.0

von 30 bis 46 mN/m in 2er Schritten // Genauigkeit +1,0 mN/m // nicht kennzeichnungspflichtig

OFFENER 4er Satz

30 bis 46 mN/m
4 Teststifte Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.26003.0

TESTSTIFT Jumbo

30 bis 46 mN/m
Art.Nr. 40.261XX.0

OFFENER 6er Satz

30 bis 46 mN/m
6 Teststifte Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.26002.0



Testtinten PINK in Flaschen

von 22 bis 60 mN/m // nicht giftig
Genauigkeit +0,5mN/m

STANDARD Satz A

32343638404244 mN/m

7 Glasflaschen a 10 ml

Art.Nr. 40.60000.0 mit Pinsel
Art.Nr. 40.60000.4 ohne Pinsel

10 ml

22 bis 60 mN/m

In Standard und Sondereinstellung
Art.Nr. 40.601XX.0 mit Pinsel
Art.Nr. 40.601XX.4 ohne Pinsel

Teststifte PINK

STANDARD:

SONDEREINSTELLUNG (SE):

von 22 bis 60 mN/m // nicht giftig
Genauigkeit +1,0 mN/m

STANDARD 8er Satz OFFENER 8er Satz
3032343638404244mN/m 22 bis 60 mN/m
8 Teststifte 8 Teststifte hrer Wahl

Art.Nr. 40.45001.0

Art.Nr. 40.45000.0

(arcolest’)

Made in Germany

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m

OFFENER Satz

22 bis 60 mN/m

7 Glasflaschen a 10 ml Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.60001.0 mit Pinsel
Art.Nr. 40.60001.4 ohne Pinsel

)
2

100 ml

22 bis 60 mN/m

In Standard und Sondereinstellung
Art.Nr. 40.602XX.0

Art.Nr. 40.602XX.0 (SE)

STANDARD:

OFFENER 6er Satz

22 bis 60 mN/m
6 Teststifte lhrer Wahl
Art.Nr. 40.45002.0

SONDEREINSTELLUNG (SE):

22242628 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

PET 10 ml

32 bis 44 mN/m

Kunststoffflasche fiir den Lebensmittelbereich
Art.Nr. 40.700XX.0 mit Pinsel

Art.Nr. 40.700XX.4 ohne Pinsel

250 ml

22 bis 60 mN/m

In Standard und Sondereinstellung
Art.Nr. 40.603XX.0

Art.Nr. 40.603XX.0 (SE)

30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m

OFFENER 4er Satz

22 bis 60 mN/m
4 Teststifte lhrer Wahl
Art.Nr. 40.45003.0

Teststifte PINK Jumbo von 30 bis 50 mN/m // nicht giftig // Genauigkeit +1,0 mN/m

i

STANDARD 8er Satz

3032343638404244mN/m
8 Teststifte
Art.Nr. 40.46000.0

_wnu---l"”"""'m

T

OFFENER 8er Satz

30 bis 50 mN/m
8 Teststifte lhrer Wahl
Art.Nr. 40.46001.0

i fuiye sy 3 BE

OFFENER 6er Satz

30 bis 50 mN/m
6 Teststifte Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.46002.0

ey

OFFENER 4er Satz

30 bis 50 mN/m
4 Teststifte Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.46003.0

22242628 31 33 35 37 39 41 43 45-60 mN/m

TESTSTIFT

22 bis 60 mN/m
Standard und
Sondereinstellung
Art.Nr. 40.451XX.0

TESTSTIFT Jumbo
30 bis 50 mN/m
Art.Nr. 40.461XX.0
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Produktiibersicht (arcotest’)

Made in Germany

L] (]
Testtinten BLAU in Flaschen  siwosro: 28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m
von 18 bis 105 mN/m // giftig von 24 bis 57 mN/m // SONDEREINSTELLUNG (SE): 18 (farblos) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 42
Genauigkeit 0,5 mN/m // 30 bis 72 mN/m nach ISO 43 45 46 4749 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66 68
8296; entspricht DIN 53364 und ASTM (USA) 70 72mN/m  (farblos:) 74 76 84 90 105 mN/m

SatzA SatzB SatzC OFFENER Satz
28353841444856 mN/m 28323538414448 mN/m 30323436384042 mN/m 18 (farblos) und 20 bis 72 mN/m
7 Glasflaschen a 10 ml 7 Glasflaschen a 10 ml 7 Glasflaschen a 10 ml 7 Glasflaschen a 10 ml Ihrer Wahl
Art.Nr. 40.30001.0 mit Pinsel Art.Nr. 40.30000.0 mit Pinsel Art.Nr. 40.30003.0 mit Pinsel Art.Nr. 40.30002.0 mit Pinsel
Art.Nr. 40.30001.4 ohne Pinsel Art.Nr. 40.30000.4 ohne Pinsel Art.Nr. 40.30003.4 ohne Pinsel Art.Nr. 40.30002.4 ohne Pinsel

("Eipim

10 ml 100 ml 250 ml FARBLOS 10 ml

18 (farblos) bis 72 mN/m 18 (farblos) bis 72 mN/m 18 (farblos) bis 72 mN/m 74 76 84 90 105 mN/m

In Standard und Sondereinstellung In Standard und Sondereinstellung In Standard und Sondereinstellung Sondereinstellung

Art.Nr. 40.301XX.0 mit Pinsel Art.Nr. 40.302XX.0 Art.Nr. 40.303XX.0 Art.Nr. 40.301XX.0 (SE) mit Pinsel
Art.Nr. 40.301XX.4 ohne Pinsel Art.Nr. 40.302XX.0 (SE) Art.Nr. 40.303XX.0 (SE)

TeStStlfte BLAU von 28 bis 60 mN/m in ler Schritten und von 62 bis 72 in 2er Schritten

giftig von 24 bis 57 mN/m // Genauigkeit +1,0 mN/m

OFFENER 8er Satz OFFENER 6er Satz OFFENER 4er Satz TESTSTIFT

28 bis 72 mN/m 28 bis 72 mN/m 28 bis 72 mN/m 28 bis 72 mN/m
8 Teststifte hrer Wahl 6 Teststifte lhrer Wahl 4 Teststifte Ihrer Wahl Art.Nr. 40.351XX.0
Art.Nr. 40.35001.0 Art.Nr. 40.35002.0 Art.Nr. 40.35003.0
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Made in Germany

QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°®

QUICKTEST 38° QUICKTEST 38° Jumbo RAPIDTEST 38° RAPIDTEST 38° Jumbo
ca.38 mN/m ca.38 mN/m ca.38 mN/m ca.38 mN/m

Schnelltest auf Polyolefinen, Schnelltest auf Polyolefinen, Schnelltest auf Polyolefinen, Schnelltest auf Polyolefinen,
5ml 15 ml, 15 mm Strichstarke 5ml 15 ml, 15 mm Strichstarke
Art.Nr. 40.55100.0 Art.Nr. 40.55100.4 Art.Nr. 40.66100.0 Art.Nr. 40.66100.4

Koffer-SET

Koffer-SET, arcotest® PINK Koffer-SET, arcotest® BLAU Koffer-SET, arcotest® ORGANIC  arcotest®Plasma-Set

Koffer Inhalt: Koffer Inhalt: Koffer Inhalt: Koffer Inhalt:

« PINK SatzA 32 - 44 mN/m + BLAU Satz A28 - 56 mN/m + ORGANIC Satz 32-44 mN/m « Plasma-Handgerat piezobrush®Pz3
« arcotestCLEANER 250 ml + arcotestCLEANER 250 ml « Wattestdbchen fiir die manuelle Oberfldchenbehandlung
« Wattestdbchen + Wattestabchen Art.Nr. 40.20000.8 « arcotest® OFFENER 4er Satz Teststifte
Art.Nr. 40.60001.8 (offener Satz) Art.Nr. 40.30002.8 (offener Satz)

Zubehor

N\:\_‘;"} p f: = m\:o!es‘
g L = il

-
: ]
WATTESTABCHEN TESTLICHT arcotestCLEANER TRANSPORTKOFFER, klein TRANSPORTKOFFER, grof3
Geprift, 100 Stiick Zu verwenden bei Optimiert die Sauberkeit Fiir 7 Testtinten Flaschen a 10 ml Fiir 24 Testtinten Flaschen a 10 ml
15cm lang geringem Kontrast Inhalt 250ml und ein Einlegefach fiir Teststifte Ohne Inhalt
Art.Nr. 40.31700.0 zwischen Messfldche Art.Nr. 40.32000.0 (max. 4er Satz) oder Wattestdbchen  Art.Nr. 40.31900.0
und Testtinte Ohne Inhalt
Art.Nr. 40.31600.0 Art.Nr. 40.31800.0 (blau)

Art.Nr. 40.31800.5 (griin)
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Prifung einer Polyolefinfolie auf 38 mN/m.

arcotest GmbH
Rotweg 25
Postfach 1142
71297 Monsheim
Deutschland

www.arcotest.info
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